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УДК 669.1.001.5 
 

У збірнику викладено результати теоретичних досліджень, розробок 

технологій та обладнання  доменного, сталеплавильного, прокатного виробництв, 

металознавства та термічної обробки сталі, економіки та організації виробництва. 

Розглянуто фізико-хімічні основи металургійних процесів і розробки нових 

технологій, створення ресурсозберігаючих технологій і утилізації відходів. 

Представлено матеріали щодо історії розвитку Інституту та наукових досліджень, 

що визначають рівень вітчизняної металургії. Приведено наукові статті, що 

розвивають ідеї  чл.–кор..АН УРСР С.М.Кожевнікова, та спогади про нього. 

 Для фахівців у галузі металургії. 

  

В сборнике изложены результаты теоретических исследований, разработок  

технологии и оборудования доменного, сталеплавильного, прокатного 

производства, металловедения и термической обработки стали, экономики и 

организации производства. Рассмотрены физико-химические основы 

металлургических процессов и разработки новых технологий, создания 

ресурсосберегающих технологий и утилизации отходов. Представлены материалы 

об истории  развития Института и научных исследований, определяющих уровень 

отечественной металлургии. Приведены научные статьи, в которых развиваются 

идеи С.Н.Кожевникова, и воспоминания о нем. 

 Для специалистов в области металлургии. 
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